
Vlastnosti A B C D EF

Farebná variácia Nie je povolené Homogénny Prírodný kontrast Povolené Povolené

Zdravý uzol D≤2mm D≤10mm max 2 uzly/m’ D≤40mm Povolené Povolené

Tmelený uzol (nie v skupinách) Nie je povolené
D≤5mm

max 2 uzly/m’

D≤15mm

max 2 uzly/m’

D≤40 mm

Min. 10mm od kraja

Min. 30mm od konca

Povolené

Min. 10mm od kraja

Min. 30mm od konca

Praskliny Nie je povolené Nie je povolené Nie je povolené Povolené, tmelené Povolené, tmelené 

Vrastená kôra Nie je povolené
L=20 mm

Max 1/m’

Max. 2x30 mm (10mm od strán a 

30mm z konca)
Povolené Povolené

Tangenciálna doska Nie je povolené Povolené Povolené Povolené Povolené

Hrubá drevená štruktúra Nie je povolené Povolené individuálne Povolené Povolené Povolené

Priečne zrnité drevo 
Povolené 

individuálne
Povolené individuálne Povolené Povolené Povolené

Diery po hmyze a modra pleseň Nie je povolené Nie je povolené Nie je povolené Nie je povolené Nie je povolené

Beľ Nie je povolené Max. 1/4 šírky dosky Max. 1/3 šírky dosky Povolené Povolené

Červené a tmavohnedé škvrny Nie je povolené Povolené individuálne Povolené individuálne Povolené Povolené

Otlačky po sušení dreva Nie je povolené Nie je povolené Nie je povolené Nie je povolené Nie je povolené

Drevený pás v radialnom rezer Povolené Povolené Povolené Povolené Povolené


